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Jenny Lan 兰柳珍 
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客户名称： 杭州糊盒宝科技有限公司 

客户地址： 浙江省杭州市江干区九堡浙江大学科技园区 

 
 
 

样品名称： 胶粘剂 

客户参考信息： 见附件 

样品类型： 水基型胶粘剂-包装-醋酸乙烯-乙烯共聚乳液类 

样品配置/预处理： 不调配 

以上样品及信息由客户提供。 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------  
 
 

SGS 工作编号： SHP23-006783 

样品接收时间： 2023 年 07 月 06 日 

检测周期： 2023 年 07 月 06 日 ~ 2023 年 07 月 13 日 

检测要求： 根据客户要求检测。 

检测方法： 见后续页。 

检测结果： 见后续页。 
 
 

检测要求 结论 

GB 33372-2020 – 挥发性有机化合物含量 符合 
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检测结果： 

 

检测部件外观描述: 

样品序号 样品编号 SGS 样品 ID 样品描述 

SN1 A1 SHA23-0096431-0001.C001 白色液体 
 

备注： 

          (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001% 

          (2) MDL=  方法检测限 

          (3) ND = 未检出( < MDL) 

          (4) "-" = 未规定 

 

GB 33372-2020 – 挥发性有机化合物含量 

 

检测方法： 参考 GB 33372-2020 附录 D。 
 

 

检测项目 限值 单位 MDL A1 

挥发性有机物(VOC) 50 g/L 2 4 

结论 符合 
 

 

 

除非另有说明，参照 ILAC-G8:09/2019，使用简单接受（w=0）的二元判定规则进行符合性判定。 

除非另有说明，此报告结果仅对检测的样品负责。本报告未经本公司书面许可，不可部分复制。 
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附件： 

700 800 900 700Y 800Y 900Y WLP700 WLP800 WLP900 
700P 800P 900P 700YP 800YP 900YP NGW900P NHL800P 
NHL700 NHL700P NHL900 NHL9630 9292 9595 9898 9292P 
9595P 9898P 700YP K 960P 19TC 9630 9630P 9636 9636P 9696K 
350 360 370 390 500 501 TT370 350P 360P 370P 370YP 
TT370P TT370YP 390P TT390YP 390AP 3309 3309P 900A9 700AC 
1500 2000 2500 3500 2275 2275P 3033 3035 3033P US80 860 
870 UV832 UV833 UV832P UV833P 8300 9300 8755 8788 
9010 9010S 9030S 9666 9666P 9696 9696P 9813 9813M 9813Q 9815 9830 7013 7013B 
700A 800A 900A 9595AP 700AP 800AP 900AP 9898AP 8120P ZH7013 
606PE 611 622 1166 1173 1175 1177 1188 1199 8890 8305 8335 
8303 8899 WX350 WB350 HB350 A4 A4-3 A8 A8-5 A8P A4P 308 340 369 
3080 2290 2292 2296 2299 2290P 2292P 2296P 2299P 
5033 5055 5066 5099 5033P 5055P 5066P 5099P 7177 7277 
5033K 5055K 5066K 5099K 5033KP 5055KP 5066KP 5099KP 
8120 8120P H100 H200 802 803 808 809 300P 3695P 100 200 300 108 360N 
360NP 390N 390NP LDP337 LDP339 DPKP335 DPKP336 9113 1010 2020 8301 
Z95 Z96 Z98 Z99 700LP 800LP 900LP 700LC 800LC 900LC 
809 737P 737C 700U 700UP N115 N113 NP115 NP113 108 200 
330 330P 666 888 999 111 222 333 111P 222P 333P 666P 888P 999P 555 
777 555P 777P 5588 6688 5588P 6688P 616 818 616P 818P 1589 1599 101 
303 W1 W2 W1P W2P C5 C6 C8 C5P C6P C8P S5 S6 S9 S5P S6P S9P 1688 1788 1688P 
1788P 718 918 718P 918P 369 389 369P 389P 116 118 116P 118P S9696 M969 
880 9813N F TMJ H3F2 FSG11 FSG21 FSG23 FSG31 FSH21 828 838 1001 2002 
1589P 1599P 101P 303P 8522 8633 310P 313P 315P 318P 319P T1 T2 T3 N5 N6 
N7 S1 S2 S3 H11 H22 H33 X5 X6 X7 Q3 Q5 Q7 W7 W8 W9 W1 W2 W3 HB1 
HB2 HB3 TJ-6 TJ-7 TJ-8 Z55 Z66 Z77 A5 A6 A7 D-66 D-77 D-88 E10 E20 
E30 G36 G66 G86 J5 J6 J7 N318 N319 NP318 NP319 Y10 Y20 Y30 388 399 388P 399P 
601 605 701 705 801 805 901 905 909 919 929 939 SH1 SH2 SH3 SZ1 SZ2 SZ3 ZS1 
ZS2 ZS3 SD66 SD77 SD88 F1 F2 F3 GZ1 GZ2 GZ3 E10 E20 E30 
K6 K7 K8 M6 M7 M8 R1 R2 R3 V1 V2 V3 L6 L7 L8 N111 N666 
T1P T2P T3P N5P N6P N7P S1P S2P S3P H11P H22P H33P XP5 XP6 XP7 Q3P Q5P Q7P 
W7P W8P W9P W1P W2P W3P HB1P HB2P HB3P TJ-6P TJ-7P TJ-8P ZP55 ZP66 ZP77 
A5P A6P A7P DP-66 DP-77 DP-88 EP10 EP20EP30 GP36 GP66 GP86 JP5 JP6 JP7 YP10 
YP20 YP30 705P 701P 801P 901P 905P 909P 919P 929P 939P SH1P SH2P SH3P SZ1P 
SZ2P SZ3P ZS1P ZS2P ZS3P SD66P SD77P SD88P FP1 FP2 FP3 GZP1 GZP2 GZP3 
E1P0 EP20 EP30 KP6 KP7 KP8 MP6 MP7 MP8 R1P R2P R3P VP1 VP2 VP3 
LP6 LP7 LP8 5H1P GCSD689 GCHB689 GCZJ689 GCAH689 GCSH689 GCGG689 GCJS689 
GCGD689 GCJS789 GCGD789 GCSD789 GCHB789 GCZJ789 GCAH789 GCSH789 GCGG789 

WH-5033 WH-5033P HS 一 1 HW 一 1P NJ 一 1 N-111 N-666P 5Y1 NC-U1 NC-UP1 105B 

U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 UP1 UP2 UP3 UP4 UP5 UP6 UP7 UP8 
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样品照片： 

 

SHA23-0096431-0001.C001 

 

此照片仅限于随 SGS 正本报告使用 

***报告结束*** 
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